





SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 15

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 13 11

% Absorption 49 51

% Réflexion 38 38
Lumiére Visible

% Transmission 13 12

% Réflexion extérieur 40 40

% Réflexion intérieur 36 38
Emissivité .83 .83
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.87 2.71
Coefficient d’'ombrage .32 .23
Facteur solaire (g) 27 19
Index de sélectivité spectrale 41 .54
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 48 .63
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 73 81
% Réduction d'échauffement solaire en été 68 74
% Réduction des éblouissements 85 85
Caracteéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d’un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[ VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS

STAINLESS STEEL 15 OSW
e 0%
13%

Transmission de la
lumiére visible

Réflexion de la lumiere [ 9%

visible (extérieur) 40%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 36%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 73%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a |'extérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm d’épaisseur et
d’un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.
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Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas étre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d‘adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait étre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

3. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités

avec film et les vitrages sans film.



SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 25 =270

SAINT-GOBAIN

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 22 18

% Absorption 51 55

% Réflexion 27 27
Lumiére Visible

% Transmission 24 22

% Réflexion extérieur 28 29

% Réflexion intérieur 26 30
Emissivité .86 .86
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.88 2.72
Coefficient d’'ombrage 44 .33
Facteur solaire (g) 37 .28
Index de sélectivité spectrale .54 .66
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 63 77
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 63 72
% Réduction d’'échauffement solaire en été 56 62
% Réduction des éblouissements 74 73
Caracteristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues & I'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[} VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS
STAINLESS STEEL 25 OSW

Transmission de la —— 0%
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Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 26%
Rayons ultraviolets e 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 63%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'extérieur d’un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et
d'un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.
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Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées a des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniguement des résultats obtenus aprés

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une app i

ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas é&tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de |a relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n’a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



SENTINEL™ PLUS STAINLESS STEEL 25 =270

SAINT-GOBAIN

Pose extérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage  vitrage
Energie solaire

% Transmission 22 18

% Absorption 51 55

% Réflexion 27 27
Lumiére Visible

% Transmission 24 22

% Réflexion extérieur 28 29

% Réflexion intérieur 26 30
Emissivité .86 .86
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.88 2.72
Coefficient d’'ombrage 44 .33
Facteur solaire (g) 37 .28
Index de sélectivité spectrale .54 .66
Ratio lumiére visible/facteur solaire (LV/g) 63 77
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 63 72
% Réduction d’'échauffement solaire en été 56 62
% Réduction des éblouissements 74 73
Caracteristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/cm?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues & I'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.

[} VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SENTINEL PLUS
STAINLESS STEEL 25 OSW

Transmission de la —— 0%

lumiére visible 24%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (extérieur) 28%
Réflexion de la lumiere [ 9%
visible (intérieur) 26%
Rayons ultraviolets e 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 63%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'extérieur d’un simple vitrage transparent de 4 mm d'épaisseur et
d'un double vitrage transparent de 4mm-+4mm.

Energie solaire

®

Eblouissement

rejetée réduction

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement étre utilisées a des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniguement des résultats obtenus aprés

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une app i

ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu'a titre informatif et ne doivent pas é&tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de I'échantillon
ou de |a relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n’a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.



PRESTIGE 70 3M

Pose extérieur

1. Description produit
3M™ Prestige 70 Exterior est un film multicouche, non métallisé, spectralement sélectif, ¢’est un film de
control solaire avec une surface durable résistante aux rayures avec un adhésif acrylique résistant aux
conditions climatiques.

2. Applications

3M™ Prestige 70 Exterior est destiné a étre appliqué sur la face extérieure d'un substrat en verre plat.

3. Propriétés Type

71%

Energie solaire
rejetée

21%

Eblouissement
réduction

99%

Réduction

uv

Garantie: 10 ans

Les informations techniques fournies sont des données typiques du produit et ne doivent pas étre utilisées
a des fins de spécification. Sauf indication contraire, tous les essais sont effectués a température ambiante.

Construction du produit

Support

Multicouches PET/PMMA

Adhésif

Acrylique sensible a la pression

Liner de protection

PET siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible
g)e/pe . o o Eggﬁff Coefficient g| Selectivite | UV 5: ?’;’,3222 Remé)c;m
vitrage Type de film Reﬂex]on Réflexion Transm|s§|on Totale (SHGC) oulSG Bloqué | de chgleur o0 T w—
(interne) |(externe) | de la lumiere Rejetée solaire
visible
Simple Vitrage % % % % % % %
‘ Sans Film 9 8 89 20 0.82 1.1 38 NA NA
Clalr - PR 70 EX 7 7 71 52 0.48 15 999 41 20
_ Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 NA NA NA
Teinte — BR70EX| 5 6 42 61 0.39 11 99.9 39 20
Double Vitrage
| sansFim 15 15 79 30 0.70 1.1 NA NA NA
Clar T pR70EX | 13 12 63 61 0.39 16 99.9 45 20
_ Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 NA NA NA
Teinte — PR70EX| 12 7 38 71 0.29 13 99.9 43 21




PRESTIGE 90 3M

Pose extérieur

99%

Réduction
uv

1%

Eblouissement
réduction

60%

Energie solaire
rejetée

Garantie: 10 ans

1. Descriptif

3M™ Prestige 90 Exterior est un film multicouche, non métallisé, spectralement sélectif, c’est un film de
control solaire avec une surface durable résistante aux rayures avec un adhésif acrylique résistant aux
conditions climatiques.

2. Applications
3M™ Prestige 90 Exterior est destiné a étre appliqué sur la face extérieur ou intérieure d’un substrat en
verre plat.

3.Propriétés Type

Les informations technigues fournies sont des données typiques du produit et ne doivent pas étre utilisées a
des fins de spécification. Sauf indication contraire, tous les essais sont effectués a température ambiante.

Support Multicouches PET/PMMA
Adhésif Acrylique sensible a la pression
Liner de protection PET siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible
Vitrage | . Sherdle | Coefficient | saiectivite| | o : Id:;:;grr’t Réduction
Tipe: | T Tipe Reﬂexmn Réflexion| Transmission| Totale G OuLSG | Bioqué | de chaleur — Gs )
(interne) | (externe) Rejetée (SHGC) solaire eplouissemen
Simple Vitrage % % % % % % %
it Sans Film 9 8 89 19 0.82 1.1 38 NA NA
+PR 90 EX 9 9 88 36 0.64 1.4 99.9 21 1
. Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 NA NA NA
+PR 90 EX 6 6 53 50 0.5 1.4l 99.9 21 1
Double Vitrage
i Sans Film 15 15 79 30 0.70 1.1 NA NA NA
+PR 90 EX 16 15 78 45 0.56 1.4 99.9 21 1
e Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 NA NA NA
+PR 90 EX 13 9 47 60 04 1.2 99.9 20 1




Solanr
FILUM SOLAIRE ==3m

INTERIEUR

Découvrez la gamme de films
pour application intérieure.

Ces films luttent efficacement
contre la chaleur due

au rayonnement solaire

et réduisent considérablement
les problémes d’éblouissement.
On retrouve ce type de films
dans les écoles, hépitaux,
bureaux, ateliers, baies vitrées...

La gamme Solar Gard Silver comprend une grande variété de
films a base de métaux rares et précieux, tels que l'or, I'argent

et le bronze. Cette série de films offre une protection optimale
de la vie privée, couplée a une transmission minimale de chaleur
a votre environnement intérieur. Un choix trés efficace pour les
immeubles a vocation commerciale.

La série Stainless Steel est une solution solaire largement appliquée
pour les maisons et immeubles. Ces films sont teintés de gris

et offrent une faible réflectivité, constituant ainsi un complément
naturel a la plupart des couleurs intérieures et extérieures.

Le laminage a base d'acier inoxydable, la qualité des adhesifs

et le revétement résistant aux rayures de cette série de films offrent
simultanément des performances élevées, une durabilité inégalée
et une longévité exemplaire.

Le film de Protection Solaire 3M™ All Season's Ambre 35 a été
concu pour étre appliqué sur la face intérieure des vitrages.

Sa technologie métallisée réfléchit les rayons du soleil tout en
maintenant un confort optique. Le rayonnement Solaire diffusé
de maniére homogeéne a travers le film réduit considérablement
I'effet d'éblouissement.




SILVER 20 ===

SAINT-GOBAIN

Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 11 10

% Absorption 39 47

% Réflexion 50 43
Lumiere Visible

% Transmission 16 15

% Réflexion extérieur 58 58

% Réflexion intérieur 58 59
Emissivite .70 .70
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.45 2.60
Coefficient d’'ombrage 25 .36
Facteur solaire (g) .22 .31
Index de sélectivité spectrale .64 .42
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .75 49
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 78 69
% Réduction d’échauffement solaire en été 74 58
% Réduction des éblouissements 82 81
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC SILVER 20

Transmission de la ——— 0%

lumiére visible 16%
Réflexion de la lumigre T 9%
visible (extérieur) 58%
Réflexion de la lumiere [N 9%
visible (intérieur) 58%
Rayons ultraviolets 2%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 78%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation & I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

Energie solaire

i82%

Eblouissement
réduction

99%

Réduction
uv

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit étre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités

avec film et les vitrages sans film.




SILVER 35
Pose intérieur

Solan
=0ar

SAINT-GOBAIN

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 25 21

% Absorption 40 47

% Réflexion 35 32
Lumiere Visible

% Transmission 34 32

% Réflexion extérieur 38 40

% Réflexion intérieur 36 37
Emissivité 73 73
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.54 2.63
Coefficient d’'ombrage 42 .50
Facteur solaire (g) .36 .43
Index de sélectivité spectrale .82 .63
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .96 74
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 64 57
% Réduction d’échauffement solaire en été 58 42
% Réduction des éblouissements 62 61
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM

—— 9%

VERRE TRAITE AVEC SILVER 35

Transmission de la

lumiére visible 34%
Réflexion de la lumiére [N 9%

visible (extérieur) 38%
Réflexion de la lumigre [N 9%

visible (intérieur) 36%

Rayons ultraviolets

[ 27%

arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 64%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation & I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.
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Réduction
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Garantie: 12 ans

e

Notes de performance

1. Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres
avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

3. Lesrésultats de performance des déductions d’echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




SILVER 50

'SAINT-GOBAIN

Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 38 33

% Absorption 39 44

% Réflexion 23 23
Lumiere Visible

% Transmission 53 48

% Réflexion extérieur 23 27

% Réflexion intérieur 22 24
Emissivite 77 Tl
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.67 2.66
Coefficient d’ombrage .57 .62
Facteur solaire (g) 49 .54
Index de sélectivité spectrale .92 77
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) 1.06 .90
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 51 46
% Réduction d’échauffement solaire en été 41 27
% Réduction des éblouissements 41 40
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent

de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM

Transmission de la

lumiére visible 53%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 23%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 22%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 51%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

VERRE TRAITE AVEC SILVER 50

— 9%

>99%

100

Energie solaire

199%

Réduction
uv

Eblouissement
réduction

rejetée

Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.
Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.
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STAINLESS STEEL 10 —==2=f

. , . SAINT-GOBAIN
Pose interieur
4mm 4mm
simple double
Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire
% Transmission 9 7
% Absorption 56 61
% Réflexion 35 32
Lumiere Visible
% Transmission 9 8
% Réflexion extérieur 43 44
% Réflexion intérieur 42 42
Emissivité .79 79
Valeur U Hiver (W/m2°C) 572 2.67
Coefficient d’'ombrage .30 .45
Facteur solaire (g) 25 .38
Index de sélectivité spectrale .31 19
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .36 .22
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 75 62
% Réduction d’échauffement solaire en été 70 48
% Réduction des éblouissements 90 90
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d'épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 10

Transmission de la ——— 9%

lumiére visible 9%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 43%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 42%
Rayons ultraviolets 2%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 75%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.

199%

Réduction
uv

Eblouissement
réduction

Energie solaire
rejetée

Salisbury-Cathedral - UK

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Asscciation
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes a
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

2. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la
réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.
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STAINLESS STEEL 20 =171
Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 21 18

% Absorption 56 59

% Réflexion 23 23
Lumiere Visible

% Transmission 24 2

% Réflexion extérieur 28 31

% Réflexion intérieur 25 26
Emissivité .84 .84
Valeur U Hiver (W/m2°C) 5.87 2.71
Coefficient d’ombrage 44 .57
Facteur solaire (g) .38 .49
Index de sélectivité spectrale 53 .38
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .62 .44
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 62 51
% Réduction d’échauffement solaire en été 55 34
% Réduction des éblouissements 74 73
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 20

Transmission de la —— 9%

lumiére visible 24%
Réflexion de la lumiére [N 9%
visible (extérieur) 28%
Réflexion de la lumigre [N 9%
visible (intérieur) 25%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 62%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.
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Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




P/ NN

STAINLESS STEEL 50 —=ii7]
Pose intérieur

4mm 4mm
simple double

Résultats des performances vitrage vitrage
Energie solaire

% Transmission 43 35

% Absorption 46 50

% Réflexion 11 15
Lumiere Visible

% Transmission 48 44

% Réflexion extérieur 13 20

% Réflexion intérieur 11 13
Emissivité .89 .89
Valeur U Hiver (W/m2°C) 6.02 2.75
Coefficient d’'ombrage 66 .70
Facteur solaire (g) .57 .61
Index de sélectivité spectrale 73 .62
Ratio lumiere visible/facteur solaire (LV/g) .85 72
% Réduction rayons ultraviolets >99 >99
% Energie solaire totale rejetée 43 39
% Réduction d’échauffement solaire en été 33 18
% Réduction des éblouissements 46 46
Caractéristiques physiques
Epaisseur 50 microns
Résistance a la traction 2,100 kg/em?
Point de fusion 260 - 265°C

Performance du film

Performances obtenues a |'issue d'un test sur un simple vitrage transparent
de 4 mm d’épaisseur.
I VERRE SANS FILM VERRE TRAITE AVEC STAINLESS STEEL 50

Transmission de la —— 9%
48%

lumiére visible

Réflexion de la lumiére [N 9%

visible (extérieur) 13%
Réflexion de la lumiere [N 9%
visible (intérieur) 1%
Rayons ultraviolets P 27%
arrétés >99%
Energie solaire totale [N 15%
rejetée 43%
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PERFORMANCES EN %

Les résultats refletent une installation a I'intérieur d'un simple vitrage transparent de 4 mm
d'épaisseur et d'un double vitrage transparent de 4mmZ4mm.
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Garantie: 12 ans

Notes de performance

1.

Solar Gard est un membre adhérent des associations AIMCAL (the Association
of Industrial Metallizers, Coaters and Laminators), IWFA, et EWFA. Les
performances indiquées ont été obtenues en utilisant la méthodologie NFRC
et le LBNL Windows 5.2 logiciel. Les performances obtenues sont sujettes &
des variations, dans la limite acceptable des normes industrielles, et doivent
uniquement &tre utilisées & des fins de comparaison.

. Ces données de test contiennent uniquement des résultats obtenus apres

avoir utilisé des procédures et des normes de test spécifiques. Les données
ci-jointes ne constituent en aucun cas une recommandation, une approbation
ou une certification du produit ou du matériel testé. Ces données ne sont
fournies qu’a titre informatif et ne doivent pas &tre considérées comme faisant
partie de la représentation de base ou d'une garantie, explicite ou implicite,

y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation a un
usage particulier indiquant que ces produits seront conformes a ces données de
test. La garantie limitée de Solar Gard doit &tre lue avec attention avant |'achat
de tout produit Solar Gard. Les données extrapolées a partir de |'échantillon
ou de la relation entre les échantillons et le groupe de produits ou le lot dont
sont issues les données pourraient ne pas étre en corrélation avec les données
réelles et doivent par conséquent étre interprétées avec précaution. Solar
Gard ne saurait &tre tenue responsable des variations observées au niveau de
la qualité, de la composition, de I'apparence, du fonctionnement ou de toute
autre caractéristique similaire du produit, des variations engendrées par des
personnes ou dans des conditions sur lesquelles Solar Gard n'a aucun contréle.

. Les résultats de performance des déductions d'echauffement en été et la

réduction des éblouissements sont calculés en comparant les vitrages traités
avec film et les vitrages sans film.




Pose intérieur
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Garantie: 10 ans
1. Description Produit

Le Film 3M™ All Seasons Ambre 35 est un film combiné de contrdle solaire et isolant pour applications intérieures.

2. Applications

Le Film 3M™ All Seasons Ambre 35 est destiné a une application intérieure sur des supports en verre plat.

Propriétés Type

Voici des valeurs indicatives pour les produits 3M™ Window Films.

Construction Produit

Matériaux de base Polyester métallise
Adhésif Acrylique sensible a la pression
Liner de protection PET Siliconé

Propriétés type selon la norme EN 410

Lumiére Visible Réduct Réducti
Energie Facteur U del uction 3 léc ton Reduction de
Solaire Sélectivité olaperte uBain - Leplouissement
Vitrage Film Type Totale Coeff.G ou LSG de chaleur de chaleur
Type v Rejetée | (SHGC) | (Lightto
& i 5 i solar gain|
.H eflgxmn Ref'le.x;on Transmission gain) W/m2K
(intérieure) | (extérieure)
Simple vitrage

Sans Film 9 8 89 19 0.82 1.1 5.9 NA NA NA
Clair

+Ambre 35 60 54 30 75 0.25 1.2 4.8 17 69 67

Sans Film 6 6 53 37 0.63 0.8 5.9 NA NA NA
Teinté

+Ambre 35 60 22 17 73 0.27 0.7 4.8 17 57 67

Double vitrage
Sans Film 15 15 79 30 0.7 1.1 26 NA NA NA
Clair

+Ambre 35 61 53 28 68 0.32 0.8 24 1 54 65

Sans Film 13 8 47 49 0.51 0.9 26 NA NA NA
Teinté

+Ambre 35 61 22 16 74 0.26 0.6 24 11 48 66

Les valeurs ci-dessus correspondent aux résultats de mesures d’essais en laboratoire et ne doivent pas étre considérées
comme un engagement de 3M.



